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1 Vorbemerkungen

Die Grundstlicks-Gesellschaft ,, Trave” mbH, Liibeck, plant in der Schénbéckener StraRe
55 eine neue Wohnbebauung mit nicht unterkellerten und teilweise evtl. unterkellerten

Gebéduden.

Das Ingenieurbiro Reinberg, Libeck, wurde in diesem Zusammenhang beauftragt, die
ortlichen Boden- und Grundwasserverhaltnisse im Bereich des zu bebauenden Grund-
stlickes zu untersuchen, zu beschreiben, die Bodenkennwerte zu ermitteln, diese hin-
sichtlich der allgemeinen Griindungsmalinahmen geotechnisch zu beurteilen und eine

Grindungsempfehlung abzugeben.

Flr die baugrund- und griindungstechnische Bearbeitung standen die folgenden Unter-

lagen als pdf-Dateien zur Verfiigung:
e Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Liegenschaftskarte M. 1:1000;

e Konzeptstudien Schonbockener StralRe 55, Konzept A und B von_

e Lageplan M. 1:500 von der Bestandsbebauung vom Juni 1995;

e Auskunft aus dem Altlasteninformationssystem der Hansestadt Liibeck vom
04.08.2020.

Die Planung sieht zum jetzigen Zeitpunkt acht bis neun freistehende, mehrgeschossige
Gebadude vor, die teilweise evtl. eine Unterkellerung erhalten. Des Weiteren sind im Be-

reich der Zuwegung und im nérdlichen Grundstuicksteil Stellplatzflachen vorgesehen.

Das anndhernd ebene Grundstlick ist zum Zeitpunkt der Feldarbeiten noch mit tber
Laubengangen verbundenen Gebauden und einem freistehenden L-formigen Gebaude
bebaut, welche im Zuge der Neuplanung komplett zuriick gebaut werden und der Bau-
grund enttriimmert wird, weitere Bereiche sind mit Oberboden angedeckt bzw. mit Be-

tonverbundpflaster befestigt.

Konkrete Angaben von aus dem Bauwerk resultierenden und auf den Baugrund ein-

wirkenden Lasten lagen nicht vor.
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2 Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse

2.1 Bodenuntersuchungen

Zur Erkundung der Baugrundverhaltnisse wurden am 12. + 13.08.2020 auf dem Grund-
stiick, um die vorhandenen Gebaude herum an insgesamt 18 gleichmaRig verteilten Un-
tersuchungspunkten Kleinrammbohrungen (n. DIN 4021/22 475-1, DN 40-80mm) bis in
eine Tiefe von maximal 7,0m abgeteuft. Zusatzlich wurden im Bereich der Bohrungen 1,
5, 8, 11, 13 und 16, zur Beurteilung der Tragfahigkeit der angetroffenen Béden, die Wi-
derstandszahlen (N1o = Schlagzahlen je 10cm Eindringung) mit der leichten Rammsonde
(DPL-5 n. DIN 4094-3, alt) bis in eine Tiefe von 5,0m ermittelt.

Die Ergebnisse der Felduntersuchungen sind nach einer kornanalytischen Bestimmun-
gen der laufend entnommenen Bodenproben als farbige Profile und die Tragfahigkeits-
kennzahlen als farbig hinterlegte Widerstandsdiagramme auf der beigefiigten Anlage
1 zeichnerisch und héhengerecht, auf Meter iber Normalhéhennull (miNHN), bezo-
gen, aufgetragen; die Bohransatzpunkte sind dem nebenstehenden Lageplan zu ent-
nehmen. Weiterhin sind die in Feldansprache (n. DIN 4022, T1) ermittelten Konsisten-
zen der bindigen Boden rechts als Strichmarkierungen dargestellt. Die nach dem Boh-
rende im Bohrloch gemessenen Grundwasserstande (Stichtagsmessung) sind links an
den Bodenprofilen in blau angetragen; wasserfiihrende Bodenschichten sind mit ei-

nem senkrechten blauen Strich und nasse Boden mit einem blauen u gekennzeichnet.
Es hat sich der nachfolgend beschriebene, sehr gleichmaRige Bodenaufbau ergeben:

An der Gelandeoberkante wurde an den Untersuchungspunkten 1,
2,6,9, 10, 12 bis 17 eine z.T. sehr machtige 0,5 bis 1,5m starke,
schluffige, sandige, schwach kiesige, humose Oberbodendeck-

schicht vereinzelt mit Bauschuttresten angetroffen.

An den Bohrpunkten 4, 5, 7, 8 befindet sich an der Gelandeober-

kante ein 8cm starkes Betonverbundpflaster. Darauf folgen an die-

sen Punkten sowie an der Gelandeoberkante der Bohrungen 3, 11
und 18 und unterhalb des Oberbodens am Punkt 10 ca. 12 — 75cm

starke, aufgefillte Boden als Sand-Kies- und Sand-Schluff-Gemi-

sche mit schwach humosen bis humosen Lagen und einer schwach

schluffigen, sandigen gebrochenen Gesteinskérnung (Schotter).

Unterhalb der aufgefiillten Boden befinden sich an den Untersu-
chungspunkten 4, 5, 8, 10 und 18 ,,alter” (iberschitteter) schluffi-

ger, sandiger, humoser Oberboden.
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Danach wurden an allen Untersuchungspunkten bis in Tiefen von mi-
nimal 2,6 und maximal z.T. bis zur Erkundungsendteufe von 5,0m
bzw. 6,8m unter Geldnde gewachsene Sande festgestellt. Die Sande
setzen sich kornanalytisch aus tiberwiegend schwach schluffigen, z.T.
schwach mittelsandigen bis mittelsandigen Feinsanden und verein-
zelt aus schwach schluffigen bis schluffigen, schwach grobsandigen

Fein- und Mittelsanden, kiesigen Fein- bis Grobsanden z.T. mit

Schluff-, humosen und grobsandigen Lagen zusammen. Die Lage-
rungsdichte der Sande ist nach den festgestellten Widerstandszahlen
als Gberwiegend mindestens mitteldicht gelagert festgestellt wor-
den. Fir die anderen Untersuchungspunkte gelten, dem Bohrfort-
schritt nach, im Analogschlu® mindestens gleiche Tragfahigkeiten. Im
Bereich der Grundwasserwechselzone sind die Sande z.T. locker ge-

lagert.

Bis zur Erkundungsendtiefe bzw. zwischengelagert im Bereich der
Bohrungen 11 und 15 wurden bindige Bdden als entkalkter Becken-
schluff (BU) vereinzelt mit nassen Feinsand-Streifen in weich-steifer

Zustandsform und kalkhaltiger Geschiebemergel (Mg) ebenfalls ver-

einzelt mit nassen Sand-Streifen in steifer Zustandsform.

Von charakteristischen Bodenproben wurden, zur Bestimmung weiterer Kenndaten, im
bodenmechanischen Labor des Unterzeichners an fiinf Labormischproben die Kor-
nungslinien durch Nasssiebanalysen (n. DIN 18123-5) ermittelt, die als Durchgangssum-
menkurven im einfachlogarithmisch geteilten Koordinatensystem auf der Anlage 2 dar-
gestellt sind. Die Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte k [m/s] der Béden wurden rechne-
risch nach Beyer aus dem Kornungskurvenverlauf ermittelt, gelten bei Wassersattigung

und sind ebenfalls der Anlage 2 zu entnehmen.

Nach einer organoleptisch/ sensorischen Ansprache wurden die zur chemischen Ana-
lyse ausgewihlten anthropogen beeinflussten Bodenproben bis zur Ubergabe an Euro-
fins Umwelt Nord GmbH, NL Schwentinental, in Glasbehaltern gekihlt verwahrt, s. Ab-
schnitt 2.5.

Weitere Einzelheiten zu den Baugrundverhaltnissen sind aus der beigefligten Anlage 1

ersichtlich.
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2.2 Grundwasser

Zum Zeitpunkt der Feldarbeiten wurde nach Beendigung der Bohrarbeiten das innerhalb
der Sande hydraulisch korrespondierende Grundwasser in Tiefen von 1,8 bis 3,9m unter
Gelande bzw. +15,0 bis +13,5mNHN angetroffen. Am Punkt 6 wurde Stauwasser in einer
Tiefe von 2,9m unter Gelande bzw. +14,6mNHN festgestellt, dieses resultiert aus den
nassen Sand-Streifen des bindigen Bodens (Nichtwasserleiter) und stellt im Bohrloch
eingestautes Wasser dar; sich frei bewegendes Grundwasser ist innerhalb der bindigen
Bodenschichten (BU/Mg) lediglich in den vorhanden Sand-Streifen moglich. Am Unter-
suchungspunkt 11 wurde auf dem Beckenschluffstreifen aufgestautes Niederschlags-
wasser festgestellt, ein Grundwasserspiegel oberhalb des BU-Streifens ergibt sich hie-

raus nicht, daher wurde der nasse Sand mit blauen u’s markiert.

Aufgrund von klimatischen bzw. witterungsbedingten Einflissen ist mit einem Grund-

wasseranstieg von bis zu 0,8m zu rechnen.

Demnach wird der Bemessungswasserstand (HGW) +15,8mNHN und der mittlere
hochste Grundwasserstand auf +15,5mNHN (MHN) festgelegt.

Zur chemischen Beurteilung des Grundwassers hinsichtlich seiner betonangreifenden
Zusammensetzung ist auf die Entnahme eine Wasserprobe und Analyse nach den Vor-
gaben der DIN 4030 (Beurteilung von beton- u. stahlangreifender Wasser, Béden und
Gase) im Vorwege verzichtet worden, da aufgrund der Erfahrung bei Projekten in der
ndaheren Umgebung fiir die Bemessung der Bauteile aus Beton die Expositionsklasse XAl
(schwach angreifend) ermittelt wurde und auch hier mit auf der sicheren Seite liegend

angenommen werden kann.

Bei unterkellerter Bauweise wiére fir einen Antrag fiir die Erlaubnis zur Grundwasser-
entnahme (temporare Grundwasserabsenkung) oder fiir eine Einleitung ins 6ffentliche
Regenwassersiel dementsprechende chemische Untersuchungen des Grundwassers vor

dem Beginn der MaBBnahmen zu veranlassen.

2.3 Kennzeichnende Eigenschaften der Boden

Der Oberboden genieRt einen besonderen Schutz (Mutterbodenschutzgesetz gemald
BauGB §202) und ist unterhalb bebauter Flachen (auch Garagen, Stellpldtze und Ver-
kehrsflachen) zum Beginn der Bauarbeiten generell abzutragen und zur Wiederverwen-
dung seitlich in geeigneten Mieten zu lagern. Der Oberboden ist nach DIN

18300:09.2016 ein eigener Homogenbereich (01); er ist in der Ausschreibung nach der
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DIN 18915:06.2017 (Entwurf, Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten)
und DIN 18320:09.2016 (Landschaftsbauarbeiten) zu beriicksichtigen.

Die aufgefillten Sand-Schluff-/Sand-Kies-Gemische sind grundsatzlich tragfahig und nei-

gen im verdichteten Zustand zu nur geringen Verformungen. Der Bauschuttanteil des
aufgefillten Bodens betrdagt < 10Vol.-%. Die Wasserleitfahigkeit ist nach DIN 18 130,
Tab. 1 (Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit), je nach Verunreinigungsgrad mit Fein-
kornanteilen, mit schwach durchlassig bis durchldssig (102 - 10*m/s) zu beschreiben.
Diese Boden werden im trockenen Zustand in den Homogenbereich (B1) (von Geldnde-
oberkante/Unterkante Oberboden/ Unterkante Befestigung bis zur Schichtgrenze) zu-
geordnet. Diese Boden werden bei der BaumaRnahme ausgesetzt und sind von der Bau-

stelle vollstandig zu entfernen und einer geordneten Verwertung zu zufihren.

Die Uberwiegend angetroffenen gewachsenen Feinsande, in mindestens mitteldichter
Lagerung, sind als tragfahig zu beschreiben. Kornumlagerungen bzw. Setzungen treten
rasch unmittelbar nach den Belastungen aus dem Rohbau bzw. den angepassten Ver-
dichtungsarbeiten ein. Die Wasserleitfahigkeit ist nach DIN 18 130, Tab. 1 (Bestimmung
der Wasserdurchlassigkeit), je nach Verunreinigungsgrad mit Feinkornanteilen, als
durchlassig (10 - 10®m/s) zu beschreiben. Diese Béden im trockenen Zustand sind dem
Homogenbereich (B1) (ab Uk. Oberboden/Auffillungen bis zum Griindungshorizont/
Grundwasserstand) zuzuordnen. Im wassergesattigten Zustand sind diese in den Homo-
genbereich (B2) (ab Grundwasserstand/ Bemessungswasserstand bis zum Grindungs-

horizont) einzuordnen.

Die gewachsenen bindigen Boden als Beckenschluff (BU) und Geschiebemergel (Mg) an-

gesprochen, sind in der angetroffenen weich-steifen bis steifen Zustandsform grund-
satzlich tragfahig, neigen jedoch unter neuer standiger Last zu langfristig abklingenden
Konsolidierungssetzungen. Sie sind dem Homogenbereich (B3), der sich ab der Unter-
kante der Sande bis zur notwendigen Eingriffstiefe erstreckt, zuzuordnen. Aufgrund der
Kornzusammensetzung (hoher Feinkornanteil) sind sie sehr schwach wasserdurchlassig
(n. DIN 18 130, Tab. 1) sowie ausgepragt frost- und wasserempfindlich. Bei Wasserzutritt
und/ oder bei dynamischer Beanspruchung, z.B. durch Radlasten von Baufahrzeugen

verlieren diese Boden infolge Gefligeveranderung ihre Festigkeit und weichen véllig auf.

In den bindigen Geschiebebdden ist insbesondere am Ubergang zwischen den Sanden
und dem Geschiebemergel/-lehm mit einem Anteil > 30M.-% an Kiesen und Steinen bis
zur GerollgroRe zu rechnen; die auch in Linsenbildung (konzentrierter Anhaufung) an-

stehen kdonnen.
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2.4 Homogenbereiche (n. VOB, Teil C, DIN 18300:09.2016)

Firr die hier auszufiihrenden Erdarbeiten sind nach o.a. Norm alle beschriebenen Homo-
genbereiche maligebend, die sich liber die gesamte Bauflache (ab Gelandeoberkante bis

zum Griindungshorizont) erstrecken.

Das vorhandene Grundwasser in den gewachsenen Sanden des Homogenbereiches B2
(ab Bemessungswasserstand bis zum Griindungshorizont) muss vor Beginn der allgemei-

nen ErdbaumaBnahmen (bei unterkellerter Bauweise) zur Herstellung der Griindungs-

elemente mit einer offenen/ geschlossenen Grundwasserhaltung abgesenkt und abge-
leitet werden. Dabei ist das Erdplanum trocken zu halten und vor Frosteintrag zu schiit-
zen. Dennoch oberflachig aufgeweichte Bodenbereiche sind durch grobkdérnigen Boden
(Sand-Kies-Gemisch n. DIN 18 196, Dpr = 98 %) zu ersetzen.

Die anstehenden Bdden sollten generell mit kettengefiihrten Hebezeugen (Bagger bis
ca. 10to mit baubetriebsiblichen Schaufeln) gelost und geladen werden. GréRere Bag-
ger und Hebezeuge insbesondere innerhalb der Baugrube, spatestens ab ca. 0,5m lber
der Aushubsohle (Umlagerung der Aushub und Einlagebdden, Empfindlichkeit der bin-
digen Boden), sind mit einem Kettenlaufwerk auszustatten. Ebenso ist es ratsam fiir not-
wendige Bodentransporte auch wendige Fahrzeuge (z. B. 3- und 4-Achser mit Allradan-

trieb) zu wahlen bzw. temporare Baustrallen anzulegen.

Der Bodenaushub im Bereich der bindigen Béden (Homogenbereich B3) hat in riick-
schreitender Arbeitsweise mit einem Bagger mit einer geraden Schaufelschneide (keine
Zadhne) so zu erfolgen, dass der Beckenschluff/Geschiebemergel (BU/Mg) in den Griin-
dungsebenen nicht gestort wird. Wahrend der Bauzeit ist dafiir Sorge zu tragen, dass
die Tragfahigkeit der im Griindungsbereich anstehenden frost- und witterungsempfind-
lichen bindigen Béden durch zuflieRendes Oberflachen- bzw. Niederschlagswasser,
Frosteintrag oder durch die mechanische Einwirkung von Baufahrzeugen nicht beein-

trachtigt wird.

Da die neue Nomenklatur bzw. die Umsetzung bei den Erd- und Strallenbaufirmen er-
fahrungsgemaR bis zu diesem Zeitpunkt kaum Beriicksichtigung gefunden haben wird,
werden unter dem Abschnitt 3, Bodenklassen- und Kennwerte, die ,,alten” Bodenklassen
ebenfalls angegeben. Die zugehdrigen ,,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und Richtlinien flr Erdarbeiten im StraRenbau, ZTV E-StB 17“ berlicksichtigen bereits die

Homogenbereiche.
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2.5 chemische Analysen

Von den im Baufeld angetroffenen aufgefiillten und gewachsenen Sanden (z.T. fur den
Bodenaushub einer eventuellen Unterkellerung) wurden nach Ansprache und orga-
noleptischer Begutachtung insgesamt zwei Mischproben zusammengestellt und dem
chemischen Labor Eurofins Umwelt Nord GmbH, Schwentinental, zur Analyse nach

LAGA-TR Boden, und Deponie Verordnung (DepV) libergeben.
Die Mischproben setzen sich wie folgt zusammen:

MPB1: aufgefiillte Boden aus den Bohrungen 2, 3, 5, 7, 10, 18/ Tiefen von 0,5-1,2, 0,0-
0,6, 0,2-0,6, 0,3-0,65, 0,6-0,95, 0,0-0,75m, LAGA Zuordnungsklasse = Z1.1, DepV
= DKO, Ergebnisse s. Anlage 3;

MPB2: gewachsene Sande aus den Bohrungen 3, 4, 5, 8, 17/ Tiefen von 0,6-2,0, 0,9-2,0,
0,6-1,3, 0,5-2,2. 1,4-3,0m, LAGA Zuordnungsklasse = Z0/20*, DepV = DKO, Ergeb-

nisse s. Anlage 3.

Ausweislich der Untersuchungsergebnisse sind die aufgefillten Béden der Mischprobe
MPB1 aufgrund des erhéhten TOC-Gehaltes der Zuordnungsklasse Z1.1 zuzuordnen,
die gewachsenen Bdden der Mischprobe MPB2 ist unauffdllig und somit der Zuord-

nungsklasse Z0/Z0* einzuordnen.

Grundsatzlich ist anfallender Bodenaushub, unter Beachtung der Vorgaben des LAGA
Merkblattes 20, einer Verwertung/ Entsorgung zuzufiihren. Eine Verwertung innerhalb
der BaumaBnahme unter Beachtung der Vorgaben des o.a. Merkblattes ist zu bevorzu-
gen. Aufgrund dieser Untersuchungen ist anfallender Bodenaushub aus dem Bereich der
MPB2 einer Verwertung in der Einbauklasse 0 (uneingeschrdnkter Einbau) und der

MPBL1 in die Einbauklasse 1 (eingeschrankter offener Einbau) grundsatzlich moglich.

Bei einer Beseitigung, wenn eine Verwertung nachweislich nicht méglich ist, kénnen die

Materialien einer Deponie der Deponieklasse 0 angedient werden.

Die weiteren gewachsenen Béden zeigten bei der organoleptisch/sensorischen Anspra-
che keine Auffalligkeiten und kdnnen demnach im Bereich der Baumanahme ebenfalls

wiederverwendet werden.
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3 Bodenklassen und Bodenkennwerte

Flr erdstatische Berechnungen kénnen aufgrund der durchgefiihrten Untersuchungen
und aus der Erfahrung folgende gewogene bodenmechanische charakteristische Kenn-
werte angesetzt werden. Weiterhin werden fiir Ausschreibungen nach neuer und alter
VOB, Teil C, DIN 18300:09.2016 bzw. 09.2012 die Homogenbereiche und ,,alten” Boden-

klassen angegeben:

Oberboden:

Homogenbereich n. DIN 18 300:09.2016: 01
Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012: 1
Bodengruppe n. DIN 18196: OH

Auffillungen:

Homogenbereich n. DIN 18 300:09.2016: B1
Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012: 3
Bodengruppe n. DIN 18196: A [Kies, Sand, Schluff, Bau-

schuttreste, schwach humos]
Frostempfindlichkeitsklasse n. ZTV E-StB17:  F1-F2 (nicht bis mittel

frostempfindlich)
Raumgewicht: v/vy = 18/10kN/m3

Sande, gewachsen, mitteldicht:

Homogenbereich n. DIN 18 300:09.2016: B1, 2

Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012: 3

Bodengruppe n. DIN 18196: SE-SU
Frostempfindlichkeitsklasse n. ZTV E-StB17:  F1 (nicht frostempfindlich)
Raumgewicht: v/vy = 18/10kN/m3
Scherfestigkeit: Ok = 32,5°

Kohasion: Ck = OkN/m?

Steifemodul: Esk = 40MN/m?

Beckenschluff (BU), weich-steif:

Homogenbereich n. DIN 18 300:09.2016: B3

Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012: 4, 2 (wenn durch Wasserzutritt
bzw. dynamischer Belastung der
Boden in seinem Geflige zerstort
wird und dann den ,FlieBenden
Bodenarten” zuzuordnen ist)

Bodengruppe n. DIN 18196: UL-UM
Frostempfindlichkeitsklasse n. ZTV E-StB17:  F3(sehr frostempfindlich)
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Raumgewicht: v/vy = 20/10kN/m3
Scherfestigkeit: Ok = 22,5°
Kohasion: Ck = 7,5kN/m?
Steifemodul: Esk = 20MN/m?
Geschiebemergel (Mg), steif, gewachsen:

Homogenbereich n. DIN 18 300:09.2016: B3
Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012: 4,2
Bodengruppe n. DIN 18196: ST*-TL
Frostempfindlichkeitsklasse n. ZTV E-StB17:  F3(sehr frostempfindlich)
Raumgewicht: v/y = 21/11kN/m?3
Scherfestigkeit: Pk = 27,5°
Kohé&sion: Ck = 10kN/m?
Steifemodul: Esk = 35MN/m?

4 Griindungsberatung

Im Sinne der DIN 1054:2010-12 ist fir die BaumaRBnahme im Hinblick auf das Zusam-
menwirken von Bauwerk und Baugrund mit dem Nachweisverfahren 2 die Geotechni-
schen Kategorie 2 (GK 2, mittlerer Schwierigkeitsgrad) und die Bemessungssituation
BS-P mafigebend. GroRere BodenaustauschmaBnahmen unterhalb der Griindungssoh-
len werden nicht erforderlich. Eine Wasserhaltung bzw. Grundwasserabsenkung wah-
rend der Baugrubenherstellung bis zur Auftriebssicherheit (s. a. Grundwasser) bei un-

terkellerten Gebduden ist notwendig und zu planen.

Griindungsmalknahmen

a) nicht unterkellerte Gebaude

Die unter dem, auch dem Uberbauten (,,alten”), Oberboden bzw. den aufgefiillten Bo-

den in der frostfreien Griindungsebene (t > 0,80m) anstehenden gewachsenen Sande

sind fur die Ausfiihrung einer Flachgriindung im Bereich nicht unterkellerter Gebdaude
als geeignet einzustufen. Nach dem Abtrag des Oberbodens und der Auffiillungen bzw.
dem weiteren Bodenaushub ist die gestorte Aushubebene evtl. unter Wasserzugabe

nachzuverdichten.

Fir notwendige Geldande- und Baugrubenauffiillungen ist ausschlieBlich ein schluffar-
mes Sand-Kies-Gemisch (SW n. DIN 18 196 mit Korndurchmesser D = 0,063mm < 5M.-%
und D > 2mm > 20M.-%, k-Wert > 1x10*m/s) lagenweise verdichtet (Der > 98 %), unter
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Berlicksichtigung des Lastausbreitungswinkels von 45° ab FundamentaulRenkanten, zu

verwenden.

Alsdann konnen fur vertikal und zentrisch belastete Streifenfundamente die in der

nachfolgenden Tabelle angegebene Bemessungswerte des Grundbruchwiderstandes Rq

[kN/m] bzw. or 4 [kKN/m?] angenommen werden; fir Einzelfundamente kénnen im Ana-

logschlulR mindestens die angegebenen Grundbruchwiderstande angenommen wer-
den. Im Sinne der DIN 1054:2010-12 ist fiir die Baumafnahme im Hinblick auf das Zu-
sammenwirken von Bauwerk und Baugrund die Geotechnischen Kategorie 1 (GK 1 = ge-
ringer Schwierigkeitsgrad) und die Bemessungssituation BS-P fiir die standigen und re-

gelmaRig auftretenden veranderlichen Einwirkungen maRgebend.

Streifenfundament, vertikal zentrisch belastet, Einbindung t 2 0,80m

Grundbruchwider-
Fundament-
stand Setzungen
lange a breite b Rd [kN/m] / ord [cm]

[m] bzw. b’ [kN/m?]
10,0 0,3 94 /314 0,3
10,0 0,4 133 /334 0,5
10,0 0,5 177 / 354 0,6
10,0 0,6 224 /374 0,8

Bei Anwendung der angegeben Tabellenwerte und Beriicksichtigung der 0.a. MaRnah-
men sind keine konstruktionsschadlichen Setzungsunterschiede bei einem Gesamtset-
zungsmal von s < 1cm zu erwarten. Zur Minimierung der Verformungsdifferenzen sind
die Fundamentabmessungen anhand der angegebenen Werte von dem Aufsteller der

statischen Berechnung bauwerksvertraglich zu bestimmen.

Bei auRermittig belasteten Fundamenten sowie bei Horizontalbelastungen, die grolRere
als die o.a. mittleren Bemessungswerte des Grundbruchwiderstandes ergeben, ist die

Grundbruchsicherheit nach DIN 4017, Teil 2 gesondert nachzuweisen.

Fir die Grindung des ErdgescholRfuRbodens (Stahlbetonsohlplatte) auf einem mindes-
tens 0,25m starken, verdichteten Kies- Sand-Gemisch (GW n. DIN 18 196, Kornanteile D
>2mm 2 40M.-% und D = 0,063mm < 5M.-%, Verdichtungsanforderung: Dpr > 98%) kann
der charakteristische mittlere Bettungsmodul mit ks x < 30MN/m3 angesetzt werden. Bei

lastabtragenden Wanden, die ohne 6rtliche Verstarkung auf der Stahlbetonsohlplatte
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abgesetzt werden, sind die Lasten (ber ideelle Fundamente mit entsprechender Beweh-

rung in den Baugrund zu Ubertragen.

b) unterkellerte Gebaude

Die Griindungsebene der Kellergeschosse von unterkellerten Gebduden (ca. 3,0m unter
Gelande) liegt Giberwiegend in den gewachsenen Sanden und vereinzelt in den bindigen
Boden (Geschiebemergel), welche unter Beachtung der nachfolgenden Hinweise, fir
eine Ausfihrung einer Flachgriindung auf Streifen-, Einzelfundamenten bzw. einer elas-

tisch gebetteten Stahlbetonsohlplatte geeignet sind.

Um einen tieferen Eingriff in den Baugrund durch eine Griindung auf Streifen- u. Einzel-
fundamenten zu vermeiden, wird als Griindungselement eine Stahlbetonsohlplatte

empfohlen.

Alsdann kann fir die weiteren Planungen von Kellersohlen aus Stahlbeton ein durch Ne-
benrechnungen und unter Beriicksichtigung der Vorbelastung bzw. Aushubentlastung
sowie vorbehaltlich einer genauen Setzungsberechnung mit den Lasten aus der Statik,
ein mittlerer Bettungsmodul von ksk < 35MN/m? angesetzt werden. Zur Ausbildung des
dulleren Randbereiches der Stahlbetonsohlplatte unterhalb der KellerauBenwande,
sollte der Uberstand der Stahlbetonsohlplatte mindestens 0,10m betragen. Bei lastab-
tragenden Wanden, die ohne ortliche Verstarkung auf der Stahlbetonsohlplatte abge-
setzt werden, sind die Lasten Uber ideelle Fundamente mit entsprechender Bewehrung
in den Baugrund zu Ubertragen; fiir bewehrte Sohlplatten ist nach der Betonaushartung
grundsatzlich keine Grundbruchgefahr zu besorgen. Setzungen treten aufgrund der Aus-
hubentlastung bzw. Vorbelastung lediglich in sehr geringem Mal3 s < 0,5cm ein. Dem-
nach sind, bei anzustrebender gleichmaliger Lastverteilung innerhalb der Stahlbeton-

sohlplatte, keine konstruktionsschadlichen Winkelverdrehungen zu erwarten.

Auftrieb ist bis zu dem o.a. Bemessungswasserstand bzw. bis zu evtl. entlastenden Kell-

er6ffnungen (z. B. offene Fenster, 0.4.) zu berticksichtigen.

Bei unterhalb der Sohlplatte notwendigen Einzelfundamenten ist das theoretische un-
terschiedliche Setzungsverhalten (Einzelfundament- > Sohlplattensetzung) zu beachten
(getrennte Stitzenfuge elastisch abdichten). Theoretisch stellt sich eine weich verlau-

fende Setzungsmulde im Stiitzenbereich ein.

Als Auflager der Stahlbetonsohlplatte ist ein mindestens 0,25m starkes, verdichtetes
Kies-Sand-Gemisch (GW n. DIN 18 196, s. o., Verdichtungsanforderung: Dpr > 98%) vor-

zusehen.
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4.2 Baugrube, Wasserhaltung

Zur Herstellung von Baugruben fiir unterkellerte Gebdude wird eine temporare Grund-

wasserabsenkung bis auf mindestens 0,5m unter Uk. Griindungsebene notwendig, da
wassergesattigte Sande ausflieen und standsichere Baugrubenbéschungen bzw. Bau-

grubenverbau (Trdagerbohlwand, Spundwand) nicht ausfiihrbar sind.

Der Erfolg der Absenkung ist vor dem Beginn der Erdarbeiten zu prifen. Aufgrund der
geringen Absenktiefe, die weitestgehend im Bereich des natiirlichen Grundwasser-
schwankungsbereichs liegt, sind Einwirkungen auf benachbarte Bebauungen nicht er-

kennbar.

Es kann z. B. mit einer geschlossenen eingefrasten horizontalen Dranage im Vakuumbe-
trieb oder nach einem teilweisen Voraushub bis ca. 0,5m tGiber dem GW-Stand mit Brun-
nen und Pumpen (dabei ist der zeitliche Ablauf zu bedenken) ausgefiihrt werden. Auf-
grund der Feinkornigkeit des Feinsandes ist ein freies ZuflieBen an den Brunnen nur sehr
langsam moglich. Daher wird eine geschlossene Anlage im Vakuumbetrieb empfohlen.
Die Anlage ist fur die gesamte Bauzeit bzw. mindestens bis die Auftriebssicherheit durch
die Gebdudelasten gewadhrleistet ist, zu betreiben. Eine detaillierte Planung zur Grund-
wasserabsenkung ist notwendig. Auf die Einholung einer wasserrechtlichen Erlaubnis

zum Absenken und Entsorgen des Grundwassers fir die Bauzeit wird hingewiesen.

Besondere bauzeitliche Wasserhaltungsmallnahmen bei nicht unterkellerter Bauweise

sind bei Ausfihrung der ErdbaumalRnahmen grundsatzlich nicht einzuplanen. Nach star-
ken, anhaltenden Niederschlagen besteht die Moglichkeit langsam versickernden Was-
sers, daher sollte eine Moglichkeit zum Ableiten Gber Dranagegraben o0.3a. vorgesehen
werden. Wahrend der Bauzeit ist dafiir Sorge zu tragen, dass die Tragfahigkeit der im
Grindungsbereich anstehenden Béden durch zuflieBendes Oberflachen- bzw. Nieder-
schlagswasser, Frosteintrag oder durch die mechanische Einwirkung von Baufahrzeugen

nicht beeintrachtigt wird.

Der Bodenaushub im Bereich der Griindungsebenen hat in riickschreitender Arbeits-
weise mit einem Bagger mit einer geraden Schaufelschneide (keine Zahne) so zu erfol-

gen, dass die anstehenden Boden nicht gestort werden.

Die freigelegte Griindungsebene wird sofort (Zug um Zug) mit dem Kies-Sand-Gemisch
(s. 0.) belegt und verdichtet. Zur ordnungsgemaRen Verlegung der Sohlbewehrung
sollte auf der Griindungsebene eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton vorgesehen
werden.
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Bei der Herstellung der Baugrube bzw. der Baugrubenbéschungen sind die Vorgaben der
DIN 4124: 2002-10 (Baugruben und Graben, Boschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten)
sowie die Vorgaben der DIN 4123: 2011-05 (Ausschachtungen, Griindungen und Unter-

fangungen im Bereich bestehender Gebdude) zu beachten.

Grundsatzlich sind offene Baugruben ab einer Tiefe von t > 1,25m durch geeignete Mal3-
nahmen (s.0.) zu sichern. Die zur Bemessung von Stiitzelementen notwendigen Kenn-
werte sind oben unter Pkt. 3 Bodenmechanische Parameter angegeben. Die in der DIN
4124 bzw. i. W. angegebenen Bdschungsneigungen sind erst nach dem Absenken des
Grundwassers bzw. bei Ausfiihrung der Tagwasserhaltung giiltig. Bei den angetroffenen
Bodenverhiltnissen sind fir temporare (bauzeitliche) Béschungen die Bdschungsnei-
gungen im Bereich der Sande unter 45° und flacher auszubilden. Bei einer Notwendig-
keit (z.B. aus Platzmangel) die Boschungen steiler ausbilden zu missen, ist die Standsi-
cherheit n. DIN 4084 (Geldnde- und Bdschungsbruchberechnungen) rechnerisch nach-
zuweisen. Die Boschungsoberflachen sind zur Vermeidung von witterungsbedingten
Erosionen mit geeigneter Silofolie oder diinnem Vlies, die auch gegen Windangriffe zu

schitzen sind, zu belegen.

4.3 Trockenhaltung unter Geldande liegender Gebdudeteile

a) nicht unterkellerte Gebaude

Zur Trockenhaltung von nicht unterkellerten Gebduden ist aufgrund der angetroffenen
Bodenverhiltnisse (z.T. schwach wasserdurchldssige Bodenverhiltnisse k-Wert < 10
m/s n. DIN 18130) eine Abdichtung nach DIN 18533-1:2017-07 fur die Klasse W1.2-E
(Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberiihrten
Wande mit Dranung) mit dem Einbau einer redundanten Dranage unter strenger Be-
achtung der DIN 4095 (Dranung zum Schutz von baulichen Anlagen, Planung und Aus-

fihrung) vorzusehen.

Wenn auf eine Dranage verzichtet werden soll, ist eine Abdichtung nach der DIN 18533-
1:2017-07 die Klasse W2.1-E fir maRige Einwirkung von driickendem Wasser <3m Ein-

tauchtiefe herzustellen.

b) unterkellerte Gebaude

Zur Trockenhaltung von unterkellerten Gebaduden ist aufgrund der angetroffenen Bo-
denverhaltnisse (z.T. wenig wasserdurchldssige Bodenverhaltnisse n. DIN 18130) nach
DIN 18533-1:2017-07 die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E maRige Einwirkung von dri-

ckendem Wasser bis zum HGW maligebend.
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Alternativ ist fur die in das Gelande einbindende Gebdudeteile eine ,, weiRe” Wanne aus
wasserundurchlassigem Beton (wu-Beton nach DAfStb-Richtlinie Ausgabe Marz 2006)
gut moglich und nach dem heutigen Stand der Technik zu empfehlen. Fiir die Ausfiih-
rung ,,weille” Wanne ist die Beanspruchungsklasse 1, driickendes Wasser bis mind. zum
Bemessungswasserstand HGW +0,3m Sicherheitszuschlag mafligebend. Bei der wu-Be-
ton Ausfiihrung ist vom Planverfasser des Gebaudes die Nutzungsklasse und die sich da-
raus ergebenden Wand- bzw. Sohlplattenausfiihrungen zu ermitteln und generell die

Auftriebssicherheit nachzuweisen.

Auf eine ordnungsgemalfie Ausfiihrung der Abdichtung durch eine entsprechende Fach-

firma wird besonders hingewiesen.

4.4 Niederschlagswasserversickerung

Nach den Vorgaben des Arbeitsblattes der Deutschen Vereinigung fiir Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V. (ATV-DVWK-A 138) ist ausschlieBlich eine oberflachennahe
Versickerung (Mulden-, Rohrrigolensystem) von nicht schadlich verunreinigtem Nieder-
schlagswassers in den gewachsenen wasserdurchldssigen Sanden moglich. Nach dem o.
a. Arbeitsblatt ist grundsatzlich die Forderung nach einem trockenen Sickerraum ab der
Unterkante der Versickerungsanlage bis zum mittleren héchsten Grundwasserstand von

> 1,0m einzuhalten.

Die fur allgemeine Planungszwecke angegebenen Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte (k-
Werte) der Boden sind der Anlage 2 zu entnehmen. Grundsatzlich liegt der entwésse-
rungstechnische relevante Versickerungsbereich nach dem Arbeitsblatt ATV-DVWK-A
138 zwischen 1,0¥103 - 1,0%¥10° m/s.

4.5 Ausfihrungstechnische Hinweise

» Die Abtragsboden sind einer ordnungsgemalen Verwertung oder Entsorgung ge-
mafk LAGA-Richtlinie M20 zuzufiihren.

» Beiden Abbruch-, Erd- und Verdichtungsarbeiten ist mit Riicksicht auf die Nachbar-
bebauung auf eine schonende Arbeitsweise mit geringstmoglichem Energieeintrag
zu achten, d.h. mit Optimierung der Abrissgerate, des Baggerbetriebes beim Boden
[6sen und abfahren und den Bodeneinbau mit diinnen Lagen bei geeignetem Was-

sergehalt und kleinem Verdichtungsgerat ausfihren.

» Es wird darauf hingewiesen, dass die bauausfiihrende Firma nach Fertigstellung der

AbrissmaBnahmen den Istzustand des Geldndes/ Grundstlickes hinsichtlich
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Oberbodengiite und chemischer Bodenparameter wieder herzustellen bzw. nach-

zuweisen hat.

» Eine Beweissicherung an den angrenzenden Gebauden und der StraRe wird im Vor-
wege und die Abnahme der Baugrube und der Griindungsebene dringend angera-

ten.

» Fir die Verkehrs- und Stellplatzflachen sollte in Anlehnung der Richtlinie flr die
Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen (RStO 12) ein frostsicherer
und gleichmaRiger Oberbau, in einer Gesamtstarke von mindestens 0,50m unter
Fahrbahnoberkante, eingeplant werden.

Die dann in einer Tiefe ab ca. 50cm unter FOK verbleibenden gewachsenen Sande
sind nach einer Nachverdichtung -evtl. unter Wasserzugabe- zur Aufnahme des
StralRenoberbaues erfahrungsgemalR ausreichend tragfahig (Forderung: Verfor-
mungsmodul Ey2 > 45MN/m?). Nach dem Bodenabtrag und den Verdichtungsarbei-
ten auf dem StraRenplanum werden zum Nachweis ausreichender Tragfahigkeit
statische oder dynamische Plattendruckversuche (n. DIN 18 134 bzw. TP BF-StB Teil
B 8.3) angeraten. Grundsatzlich kdnnen im Planumsbereich kleine Bereiche mit
weichen Boéden auftreten, die dann durch verdichteten Sandersatz (SE-SW n. DIN
18 196, Dpr2> 98%) ausgetauscht werden miissen.

Bei der Auswahl der Baustoffe und Beschreibung der Bauweisen wird auf die Ein-
haltung der in den ZTV’en (z.B. ZTV SoB-StB 04/ ZTV Pflaster-StB 06) und Techni-
schen Lieferbedingungen (z. B. TL SoB-StB 04/ TL Pflaster-StB 06/ TL Gestein-StB 04)
formulierten Anforderungen hingewiesen.

Eine dauerhafte Entwéasserung (Planumsdranage) ist nicht einzuplanen.

» Fir BodenaustauschmaBnahmen (z.B. auch die vorhandene Baugrube) bzw. die
Verfillung der Baugrubenseitenrdume kann mit den anstehenden Sanden oder mit
grobkdrnigen Boden (Sand-Kies-Gemisch n. DIN 18 196, SE, k-Wert > 1x10“*m/s) la-

genweise verdichtet (Forderung: Dpr > 98% bzw. bei Uberpriifung mit der Leichten

Rammsonde DPL-5 Forderung: Giber dem Grundwasser i.M. N1o > 10 mindestens N1o
> 7) wieder aufzufillen; dabei sind Pausen, um die Einwirkungen auf die Nachbar-

bebauung zu verringern, einzuplanen.

» Grundsatzlich sind die Kranaufstellflachen bzw. die daraus auf die Baugruben wir-

kenden Lasten zu beachten und die Kranstandsicherheiten zu berechnen.

» Fir die hier dringend anzuratenden bodenmechanischen Abnahmen der Bau-

gruben und der Griindungsebenen stehen wir gern zur Verfigung.
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INGENIEURBURO REINBERG

GEOTECHNISCHE KOMPETENZ

23562 LUBECK TEL 0451-58 08 105

Bearbeiter: l

Datum: 17.08.2020

FAX 58 08 106

Koérnungslinie
Wohngebietserschliel3ung
in 23556 Lubeck, Schénbdckener Stralle 55

Probe entnommen am: 12.+13.08.2020
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung n. DIN 18 123-5
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Bodenart n. DIN 4022: Feinsand, u', ms Feinsand, u', ms Feinsand, u’, ms Der k-Wert (Wasserdurchlassigkeit) i ;5—_)
Bodengruppe n. DIN 18196: SuU Su su wurde rechnerisch n. Beyer aus der <
Frostempfindlichk. n. ZTVE-StB 17: F1 F1 F1 KdrnungSkUrVe ermittelt, in m/s
Entnahmestelle/-tiefe: 1,2/0,85-2,3,1,2-2,5m 11, 13/ 2,25-5,4, 1,05-6,0m 16/ 0,45-3,00m angegeben und gilt bei Wasserséttigung!
k-Wert: 43.10° 4.4.10° 25.10°




INGENIEURBURO REINBERG

GEOTECHNISCHE KOMPETENZ
ISAAC-NEWTON-STR. 7 23562 LUBECK TEL. 0451/ 58 08 105

Anlage: 3, Blatt 1

Untersuchung n. LAGA-TR Boden

Bauvorhaben:

WohngebietserschlieBung

in 23556 Lubeck, Schénbdckener Stralle 55

Bearbeiter: .

Datum:

Entnahmedatum:
Bezeichnung:

Art der Entnahme:

Hauptbodenart:

Zuordnungsklasse:

12.08.2020
MPB1, MPB2

gestort

Sand

Z0/Z0*, 71.1

31.08.2020

Chemische Analyse durch Eurofins Umwelt Nord GmbH
aus originaler Exceltabelle eingescannt

Aus dem Prfbericht:

AR-20-XF-002620-01

angewendete Vergleichstabelle: LAGA TR Boden (2004) Tabelle 11.1.2-2/-4 + -3/ -5

Bezeichnung Einheit BG Methode MPB1 MPB2 Z208and  |Z0* 11 212 72
Probennummer 320124654] 320124655

Anzuwendende Klasse(n): 711 | Z0Sand

Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz

Trockenmasse |Ma.-% 0,1|DIN EN 14346: 2007-03 914 90,9

Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657

Arsen (As) mg/kg TS 0,8|DIN EN 150 17294-2 (E29): 2017- 25 13 10 15 45 45 150
Blei (Pb) mg/kg TS 2|DIN EN IS0 17294-2 (E29): 2017- n 3 ) 140 210 210 700
Cadmium (Cd) mg/kg TS 0,2|DIN EN 150 17294-2 (E29): 2017- <02 <02 04 1 3 3 10
Chrom (Cr) mg/kg TS 1|{DIN EN IS0 17294-2 (E29): 2017- 6 4 30 120 180 180 600
Jupfer (cu) mg/kg TS 1|DIN EN 150 17294-2 (E29): 2017- 9 2 20 80 120 120 400
Nickel (Ni) mg/kg TS 1|{DIN EN IS0 17294-2 (E29): 2017- 4 3 15 100 150 150 500
Thallium (T1) mg/kg TS 0,2|DIN EN IS0 17294-2 (E29): 2017- <0,2 <02 04 0,7 2,1 2,1 7
Quecksilber (Hg) mg/kg TS 0,07|DIN EN IS0 12846 (E12): 2012-08 0,12 <0,07 0,1 1 15 15 5
Zink (Zn) mg/kg TS 1|DIN EN IS0 17294-2 (E29): 2017- 26 7 60 300 450 450 1500
Anionen aus der Originalsubstanz

(yanide, gesamt Img/kgts | 0,5[DIN 150 17380: 2006-05 <05 <05 3 3 10
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

T0C Ma.-% TS 0,1{DIN EN 15936: 2012-11 0,6 0,2 05 05 15 15 5
EOX mg/kg TS 1,0{DIN 38414-17 (S17): 2017-01 <10 <10 1 1 3 3 10
Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS 40[DIN EN 14039: 2005-01/LAGA K <40 <40 100 200 300 300 1000
Kohlenwasserstoffe C10-CA0 mg/kg TS 40]DIN EN 14039: 2005-01/LAGA K! <40 <40 400 600 600 2000
BTEX aus der Originalsubstanz

Summe BTEX Img/kgts | [DIN EN 150 22155: 2016-07 b)) (n.b) 1 1 1 1 1
LHKW aus der Originalsubstanz

Summe LHKW (10 Parameter) Img/kgts | [DIN EN 150 22155: 2016-07 (n.b.) (n.b.) 1 1 1 1 1
PCB aus der Originalsubstanz

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG [me/ke1s | [oin EN 15308: 2016-12 (n.b.) (n.b.) 0,05 01 0,15 0,15 05
PAK aus der Originalsubstanz

Benzo[a]pyren mg/kg TS 0,05/DIN SO 18287: 2006-05 0,07 <0,05 03 0,6 09 09 3
Summe 16 EPA-PAK exkl.BG mg/kg TS DIN 10 18287: 2006-05 0,58 (n.b) 3 3 3 3 30
Physikalisch-chemische KenngréRen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4

pH-Wert DIN EN 150 10523 (C5): 2012-04 82 82| 65-95| 65-95 65-95 6-12| 55-1
Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 5|DIN EN 27888 (C8): 1993-11 82 44 250 250 250 1500 2000
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4

Chlorid () mg/! 1,0|DIN EN 150 10304-1 (D20): 2009- 17 <10 30 30 30 50 100
Sulfat (S04) mg/| 1,0|DIN EN 150 10304-1 (D20): 2009- 19 <10 20 20 20 50 200
Cyanide, gesamt ug/l 5|DIN EN SO 14403-2: 2012-10 <5 <5 5 5 5 10 20
Elemente aus dem 10:1-Schitteleluat nach DIN EN 12457-4

Arsen (As) ug/! 1|DIN EN 150 17294-2 (E29): 2017- 2 1 14 14 14 20 60
Blei (Pb) ug/! 1|DIN EN 150 17294-2 (E29): 2017- 10 <1 40 40 40 30 200
Cadmium (Cd) ug/! 0,3|DIN EN IS0 17294-2 (E29): 2017 <03 <03 15 15 15 3 6
Chrom (Cr) ug/! 1{DIN EN IS0 17294-2 (E29): 2017- <1 <1 12,5 12,5 12,5 25 60
WKupfer (Cu) ug/l 5|DIN EN 1SO 17294-2 (E29): 2017- <5 <5 20 20 20 60 100
Nickel (Ni) ug/l 1[DIN EN 150 17294-2 (E29): 2017- <1 <1 15 15 15 2 70
Quecksilber (Hg) ug/l 0,2|DIN EN 1SO 12846 (E12): 2012-08 <02 <0,2 <05 <05 <05 1 2
Zink (Zn) ug/l 10|DIN EN IS0 17294-2 (E29): 2017- <10 <10 150 150 150 200 600
Organische Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4

Phenolindex, wasserdampffliichtig |ug/l 10|D|N EN 150 14402 (H37): 1999-17 <10 <10 20 20 20 40 100




INGENIEURBURO REINBERG

GEOTECHNISCHE KOMPETENZ
ISAAC-NEWTON-STR. 7 23562 LUBECK TEL. 0451/ 58 08 105

Anlage: 3, Blatt 2

Untersuchung n. LAGA-TR Boden

Bauvorhaben:
WohngebietserschlieBung

in 23556 Lubeck, Schénbdckener Stralle 55

Entnahmedatum:
Bezeichnung:

Art der Entnahme:

Hauptbodenart:

Zuordnungsklasse:

12.08.2020
MPB1, MPB2

gestort

Sand

Z0/Z0*, 71.1

Bearbeiter: . Datum:  31.08.2020

Chemische Analyse durch Eurofins Umwelt Nord GmbH
aus originaler Exceltabelle eingescannt

Aus dem Prfbericht:

AR-20-XF-002620-01

angewendete Vergleichstabelle: LAGA TR Boden (2004) Tabelle 11.1.2-2/-4 + -3/ -5

Bezeichnung Einheit BG Methode MPB1 MPB2 20Sand  |Z0* 711 712 72
Probennummer 320124654] 320124655
Anzuwendende Klasse(n): 211 | Z0Sand
Zusatzliche Messungen: Probenvorbereitung Feststoffe

Probenbegleitprotokoll iehe Anlageliehe Anlage
Probenmenge inkl. Verpackung kg DIN 19747: 2009-07 75 07
Fremdstoffe (Art) DIN 19747: 2009-07 nein nein
Fremdstoffe (Menge) g DIN 19747: 2009-07 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm DIN 19747: 2009-07 Ja Nein
Riickstellprobe g 100{Hausmethode <100 <100
Zusatzliche Messungen: Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Gliihverlust (550 °C) Ma.-% TS 0,1|DIN EN 15169: 2007-05 19 038
Schwerfliichtige lipophile Stoffe Ma.-% TS 0,02|LAGA KW/04: 2019-09 <(0,02 <0,02
Zusatzliche Messungen: BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Summe BTEX + Styrol + Cumol |mg/kgTS | |DIN EN 150 22155: 2016-07 (n.h) (n.h)
Zusatzliche Messungen: PCB aus der Originalsubstanz

Summe PCB (7) |mg/kg 15 |DIN EN 15308: 2016-12 (n.b.) (n.b)
Zusatzliche Messungen: Phys -chem. KenngréRen aus dem 10:1-Schitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003}

Temperatur pH-Wert °C DIN 38404-4 (C4): 1976-12 21,6 21,7
Wasserloslicher Anteil Ma.-% 0,15|DIN EN 15216 2008-01 <0,15 <0,15
Gesamtgehaltan gelosten Feststoffen mg/| 150]DIN EN 15216: 2008-01 <150 <150
Zusatzliche Messungen: Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Fluorid mg/! 0,2|DIN EN 1SO 10304-1 (D20): 2009- 03 <02
Cyanid leicht freisetzbar / Cyanid frei mg/| 0,005/DIN EN SO 14403-2: 2012-10 <0,005 <0,005
Zusatzliche Messungen: Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Antimon (Sh) mg/| 0,001/DIN EN SO 17294-2 (E29): 2017- <0,001 <0,001
Barium (Ba) mg/! 0,001|DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017- 0,011 0,002
Molybdan (Mo) mg/| 0,001/DIN EN IS0 17294-2 (E29): 2017- <0,001 <0,001
Selen (Se) mg/! 0,001|DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017- <0,001 <0,001
Zusatzliche Messungen: Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003

Geloster org. Kohlenstoff (DOC) |mg/l 1,0|DIN EN 1484: 2019-04 46 6,7




INGENIEURBURO REINBERG

GEOTECHNISCHE KOMPETENZ
ISAAC-NEWTON-STR. 7 23562 LUBECK TEL. 0451/ 58 08 105

Anlage: 3, Blatt 3

Untersuchung n. Deponieverordnung

Bauvorhaben:

WohngebietserschlieBung

in 23556 Lubeck, Schénbdckener Stralle 55

Entnahmedatum:
Bezeichnung:

Art der Entnahme:

Hauptbodenart:

Deponieklasse:

12.08.2020
MPB1, MPB2

gestort

Sand

DK 0

aus originaler Exceltabelle eingescannt

Chemische Analyse durch Eurofins Umwelt Nord GmbH

Bearbeiter: [} Datum:  31.08.2020 Aus dem Prufbericht:  EX-20-XF-000748-01
angewendete Vergleichstabelle: DepV, DK0- I11 (04.07.2020)

Bezeichnung Einheit BG Methode MPB1 MPB2 DK 0 DK DKl DKl
Probennummer 320124654 320124655

Anzuwendende Klasse(n): DK0 DK0

Probenvorbereitung

Probenmenge inkl. Verpackung kg DIN 19747: 2009-07 75 0,7

Fremdstoffe (Menge) g DIN 19747: 2009-07 0,0 0,0

Riickstellprobe g 100{Hausmethode <100 <100

Probenbegleitprotokoll iehe Anlageliehe Anlage

Physikalisch-chemische KenngroRen aus der Originalsubstanz

Trockenmasse [ Ma.-% 0,1DIN EN 14346: 2007-03 914 909

Organischer Anteil des Trockenriickstandes der Originalsubstanz

Gliihverlust (550 °C) Ma.-% TS 0,1{DIN EN 15169: 2007-05 19 038 3 3 5 10
TOC Ma.-% TS 0,1{DIN EN 15936: 2012-11 0,6 0,2 1 1 3 6
Feststoffkriterien aus der Originalsubstanz

Summe BTEX + Styrol + Cumol mg/kg TS DIN EN 150 22155: 2016-07 (n.b.) (n.b.) 6

Summe PCB (7) mg/kg TS DIN EN 15308: 2016-12 (n.b.) (n.b.) <1l
JKohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS 40|DIN EN 14039: 2005-01/LAGAK <40 <40
|Koh|enwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS 40[DIN EN 14039: 2005-01/LAGA K <40 <40 500

Benzo[a]pyren mg/kg TS 0,05|DIN IS0 18287: 2006-05 0,07 < 0,05

Summe 16 EPA-PAK exkl.BG mg/kg TS DIN SO 18287: 2006-05 0,58 (n.b.) 30

Schwerfliichtige lipophile Stoffe Ma.-% TS 0,02|LAGA KW/04: 2019-09 <0,02 <0,02 0,1 0,4 038 4
Eluatkriterien nach DIN EN 12457-4: 2003-01

pH-Wert DIN EN IS0 10523 (C5): 2012-04 82 82| 55-13] 55-13] 55-13 4-13
Geldster org. Kohlenstoff (DOC) mg/| 1,0]DIN EN 1484: 2019-04 4,6 6,7 50 50 80 100
Phenolindex, wasserdampffliichtig mg/| 0,01|DIN EN 1SO 14402 (H37): 1999-12 <0,01 <0,01 0,1 0,2 50 100
Arsen (As) mg/| 0,001|DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017- 0,002 0,001 0,05 0,2 0,2 25
Blei (Pb) mg/| 0,001|DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017- 0,01 < 0,001 0,05 0,2 1 5
Cadmium (Cd) mg/| 0,0003|DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017- <0,0003 <0,0003 0,004 0,05 0,1 0,5
Jupter (cu) mg/| 0,005(DIN EN 150 17294-2 (£29): 20170 <0,005|  <0,005 02 1 5 10
Nickel (Ni) mg/| 0,001|DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017- <0,001 < 0,001 0,04 0,2 1 4
Quecksilber (Hg) mg/| 0,0002|DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 <0,0002 <0,0002 0,001 0,005 0,02 0,2
Zink (zn) mg/| 0,01{DIN EN 150 17294-2 (E29): 2017- <0,01 <0,01 04 2 5 20
Chlorid (Cl) mg/| 1,0{DIN EN IS0 10304-1 (D20): 2009- 17 <10 80 1500 1500 2500
Sulfat (S04) mg/| 1,0{DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009- 19 <10 100 2000 2000 5000
Cyanid leicht freisetzbar / Cyanid frei mg/| 0,005|DIN EN 1SO 14403-2: 2012-10 <0,005 < 0,005 0,01 0,1 0,5 1
Fluorid mg/| 0,2|DIN EN IS0 10304-1 (D20): 2009- 0,3 <02 1 5 15 50
Barium (Ba) mg/| 0,001|DIN EN IS0 17294-2 (E29): 2017- 0,011 0,002 2 5 10 30
Chrom (Cr) mg/| 0,001|DIN EN IS0 17294-2 (E29): 2017- < 0,001 < 0,001 0,05 03 1 7
Molybdan (Mo) mg/| 0,001|DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017- <0,001 < 0,001 0,05 03 1 3
Antimon (Sb) mg/| 0,001|DIN EN IS0 17294-2 (E29): 2017- <0,001 < 0,001 0,006 0,03 0,07 0,5
Selen (Se) mg/| 0,001|DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017- <0,001 < 0,001 0,01 0,03 0,05 0,7
Gesamtgehaltan geldsten Feststoffen mg/| 150 DIN EN 15216: 2008-01 <150 <150 400 3000 6000 10000
Zusétzliche Messungen: Probenvorbereitung Feststoffe

Fremdstoffe (Art) DIN 19747: 2009-07 nein nein

Siebriickstand > 10mm DIN 19747: 2009-07 Ja Nein

Zusatzliche Messungen: Anionen aus der Originalsubstanz

Cyanide, gesamt mg/kg TS 0,5|DIN 150 17380: 2006-05 <05 <05




INGENIEURBURO REINBERG

GEOTECHNISCHE KOMPETENZ

Anlage: 3, Blatt 4

ISAAC-NEWTON-STR. 7 23562 LUBECK TEL. 0451/ 58 08 105 .

Untersuchung n. Deponieverordnung

Bauvorhaben:

WohngebietserschlieBung

in 23556 Lubeck, Schénbdckener Stralle 55

Entnahmedatum:
Bezeichnung:

Art der Entnahme:

Hauptbodenart:

Deponieklasse:

12.08.2020
MPB1, MPB2

gestort

Sand

DK 0

Chemische Analyse durch Eurofins Umwelt Nord GmbH

aus originaler Exceltabelle eingescannt

Bearbeiter: [} Datum:  31.08.2020 Aus dem Prifbericht:  EX-20-XF-000748-01
angewendete Vergleichstabelle: DepV, DKO- I11 (04.07.2020)

Bezeichnung Einheit BG Methode MPB1 MPB2 DK 0 DK DKl DKl
Probennummer 320124654| 320124655
Anzuwendende Klasse(n): DKO DKO
Zusatzliche Messungen: Elemente aus dem Kénigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01

Arsen (As) mg/kg TS 0,8|DIN EN IS0 17294-2 (E29): 2017- 25 13
Blei (Pb) mg/kg TS 2|DIN EN 1SO 17294-2 (E29): 2017- 2 3
Cadmium (Cd) mg/kg TS 0,2|DIN EN 150 17294-2 (E29): 2017- <0 <0
Chrom (Cr) mg/kg TS 1|DIN EN IS0 17294-2 (E29): 2017- 6 4
Kupfer (Cu) mg/kg TS 1|DIN EN 150 17294-2 (E29): 2017- 9 2
Nickel (Ni) mg/kg TS 1{DIN EN IS0 17294-2 (E29): 2017- 4 3
Quecksilber (Hg) mg/kg TS 0,07|DIN EN 1S0 12846 (E12): 2012-08 0,12 <0,07
Thallium (T1) mg/kg TS 0,2{DIN EN 150 17294-2 (E29): 2017- <0,2 <0,2
Zink (Zn) mg/kg TS 1|DIN EN IS0 17294-2 (E29): 2017- 26 7
Zusatzliche Messungen: Organische Summenparameteraus der Originalsubstanz

EOX |mg/kg TS | 1,0|DI N 38414-17 (517): 2017-01 <10 <10
Zusatzliche Messungen: BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Summe BTEX |mg/kg TS |DIN EN 150 22155: 2016-07 (n.b) (n.b)
Zusatzliche Messungen: LHKW aus der Originalsubstanz

Summe LHKW (10 Parameter) |mg/kg 15 |DIN EN IS0 22155: 2016-07 (n.b.) (n.b.)
Zusatzliche Messungen: PCB aus der Originalsubstanz

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |mg/kg TS | |DIN EN 15308: 2016-12 (n.b) (n.b)
Zusatzliche Messungen: Phys.-chem. KenngroRen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003

Temperatur pH-Wert °C DIN 38404-4 (C4): 1976-12 216 217
Leitfahigkeit bei 25°C pS/em 5|DIN EN 27888 (C8): 1993-11 82 44
Wasserldslicher Anteil Ma.-% 0,15|DIN EN 15216: 2008-01 <015 <0,15
Zusatzliche Messungen: Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Cyanide, gesamt |ug/l | 5|DIN EN 150 14403-2: 2012-10 <5 <5






